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Mit amtlichen Prifzeugnissen.

Anwendungsbereiche

m FUr innen und auBen.

m Fir Wand und Boden.

m Zum Verlegen von keramischen
Fliesen und Platten, Porzellanmosaik,
Ziegelfliesen, Klinkern und
Feinsteinzeug.

m In Schwimmbecken, Beckenumgén-
gen, Nassraumen und Kuhlh&usern.

m Auf Zementestrichen, angeschliffenen
Anhydrit- bzw. Gips-FlieBestrichen,
Betonfertigteilen, Porenbeton,
Heizestrichen, Gipskarton-,
Gipsfaserplatten, Trockenestrichen,
Gussasphalt (nur im Innenbereich),
Dammstoffplatten, Gipsdielen,
Gipsputzen und auf alten Wand- und
Bodenfliesen.

m Zum Verlegen von Keramik auf
PCI-Verbundabdichtungen wie
PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K,

Produkteigenschaften

m Wasserfest und temperatur-
bestandig von - 30 °C bis + 80 °C,
universell innen und auBen, an Wand
und Boden einsetzbar.

m Standfest, kein Verkeilen der Fliesen
erforderlich, dadurch einfaches und
schnelles Arbeiten.

PCI Seccoral 2K Rapid und
Apoflex F/W entsprechend den
allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnissen.

m Zum Verlegen von keramischen
Belagen auf dem Entkopplungsge-
webe PCI Pecilastic, der flexiblen
Abdichtungsbahn PCI Pecilastic W
und der Entkopplungs- und
Abdichtungsbahn PCI Pecilalastic U

m Zum Verlegen von Polyurethan-
schaum-Platten an erdberthrten
Kellerwanden (Perimeterddmmung)
auf Putz, Beton, Mauerwerk und
Dichtschlammen; fur Mineralfaserplat-
ten (z. B. Isover oder Rockwool), fir
geségte Hartschaumplatten (z. B. Sty-
ropor oder Hostapor), flr extrudierte
Hartschaumplatten (z. B. Styrodur).

m Verformungsfahig, gleicht
Temperaturschwankungen und
Untergrundspannungen aus.

m Entspricht
- der Richtlinie "Flexmortel" der
Deutschen Bauchemie e.V.

- der Klassifizierung C2 TE ST

Fur Bau-Profis

Mit PCI Flexmértel und PCI Flexmortel-Schnell
kénnen Fliesen und Platten sicher verlegt
werden.

Erfallt

C2TE
S1

CE

1212,0767

PCI Augsburg GmbH
PiccardstraBBe 11
D-86159 Augsburg
13
DE0008/01
EN 12004
Zementhaltiger Mortel

fir erhohte Anforderungen
EN 12004 C2TE S1

Klasse AT/ATH
21,0 N/mm?
21,0 N/imm?

21,0 Nimm?

t rung 21,0 Nimm?
Gefahriiche Substanzen

Upereinstimmung
mit 4.5 (EN 12004)

A brand of

- BASF

The Chemical Company
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Produkteigenschaften

(PCI Flexmortel) bzw. C2 FT S1 dichtungen wie PCI Lastogum,

(PCI Flexmortel Schnell) nach PCI Seccoral 1K, PCI Seccoral 2K
DIN EN 12004. Rapid, PCI Apoflex F/W oder

- den Prufgrundsatzen zur Erteilung PCI Pecilastic W.

eines allgemeinen bauaufsichtlichen Alle Priifzeugnisse sind abrufbar unter
Prufzeugnisses fur Verbundabdichtun- www.pci-augsburg.de

gen in Verbindung mit PCI-Verbundab-

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

PCI Flexmortel

Materialbasis Trockenmartelmischung mit elastifizierenden Kunststoffen. Enthalt weder Asbest
noch anderweitige Mineralfasern. Kein gesundheitsschadlicher silikogener
Quarz-Feinstaub bei der Verarbeitung.

Kennzeichnung nach

- Gefahrgutverordnung StraBe, Eisenbahn kein Gefahrgut
und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) reizend: enthalt Zement

Weitergehende Informationen:Siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.

Lagerung trocken, nicht dauerhaft Gber + 30 °C lagern
Lagerfahigkeit mind. ca. 12 Monate
Lieferform 25-kg-Kraftpapiersack mit Polyethylenein-
lage
Art.-Nr./EAN-Priifz. 1082/2
5-kg-Beutel

Art.-Nr./EAN-Prtifz. 1083/9
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Anwendungstechnische Daten
Verbrauch

verwendete Zahnung:

-4 mm

-6 mm

-8 mm

- 10 mm

Ergiebigkeit*

verwendete Zahnung:
-4 mm

-6 mm

-8 mm

- 10 mm
Kleberbettdicke
Verarbeitungstemperatur
Anmachwasser fur

- 1 kg Pulver

- 5-kg-Beutel

- 25-kg-Sack

Reifezeit
Verarbeitbarkeitsdauer
Klebeoffene Zeit™*
Aushértezeiten** (auf schwach saugen-
dem Untergrund)

- begehbar nach

- verfugbar nach

- voll belastbar nach
Temperaturbestandigkeit

PCI Flexmortel

1,5 kg
2,0 kg
2,8 kg
3,6 kg

25 kg (6 kg) PCI Flexmortel
sind ausreichend fUr ca.

17,0 m2 (3,4 m?)
12,56 m2 (2,5 m?)
9,0m2 (1,8 m?
6,9 m2 (1,4 m?
bis max. 5 mm

+ 5 °C bis + 25 °C

ca. 0,37 |

ca. 1,851

ca. 9,25 |

ca. 3 Minuten

ca. 3 Stunden
ca. 30 Minuten

ca. 12 Stunden

12 Stunden

ca. 3 Tagen

- 30 °C bis + 80 °C

* Oberflachenrauigkeit des Untergrunds und Riickseitenprofilierung der zu verlegenden Keramik sind neben der GréBe der Fliesen ausschlaggebend fiir den Moértelverbrauch.
Die Angaben beziehen sich auf die Verlegung von leicht profilierten Steingut- oder Steinzeugfliesen auf einem Kalkzementputz oder Zementestrich.
** Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen verldngern diese Zeiten.

Untergrundvorbehandlung

m Mindestalter des Untergrunds:
- PCI Novoment Z1 oder
M1 plus-Estrich 24 Stunden
- PCI Novoment Z3 oder
M3 plus-Estrich 3 Tage
- Zementestrich 28 Tage
- Beton 3 Monate
m Der Untergrund muss fest, sauber
und tragfahig sein. Olflecken,
haftungsmindernde Oberflachen und

Verunreinigungen sorgfaltig entfernen.

Der Verlegeuntergrund muss nach
DIN 18202 flucht- und lotrecht sein.

m Putzuntergrinde mussen vom
Putzhersteller fur die Verlegung von
Keramik freigegeben und flur den
vorgesehenen Nutzungsbereich
geeignet sein.

m Untergrundtoleranzen an Wanden mit
Betonspachtel PCI Nanocret FC oder
mit Reparaturmdrtel PCl Nanocret R2
ausgleichen. Rohbetonbdden mit
dem leicht verlaufenden Bodenaus-
gleich PCI Periplan ausgleichen.

m Stark saugende Zementuntergriinde
und Porenbeton mit PCI Gisogrund,
1:1 mit Wasser verdtnnt, grundieren,

angeschliffene Anhydrit- bzw.
Gips-FlieBestriche sowie gipshaltige
Untergriinde und Gussasphaltestriche
im Innenbereich mit unverdiinntem
PCI Gisogrund grundieren, bei
zeitbedréangtem Arbeiten zementére
und gipshaltige Untergriinde mit

PCI Gisogrund Rapid grundieren.
Grundierung trocknen lassen.

Frisch eingebaute Zementestriche
durfen nicht mehr als 4 %,

Anhydrit- bzw. Gipsestriche nicht mehr
als 0,5 % Restfeuchtigkeitsgehalt
(Messung mit CM-Gerét) aufweisen.
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Verarbeitung von PCI Flexmértel, PCI Flexmértel Schnell

Anmachen des Verlegemortels

1 Anmachwasser (siehe Tabelle) in ein
sauberes Arbeitsgefal3 geben.
AnschlieBend Pulver zugeben und mit
geeignetem Ruhr- oder Mischwerkzeug
(z. B. von der Firma Collomix) als Aufsatz
auf eine Bohrmaschine zu einem plasti-
schen, knollenfreien Maortel anrthren.

Verfugung

Zementére/Epoxidharz Fugenmaértel

Steingut

PCI Nanofug®

ab 1 mm

PCI Nanofug® Premium
1 bis 10 mm

PCI Rapidfug®

1 bis 10 mm

PCI Flexfug®

2 bis 10 mm

PCI Durafug® NT

1 bis 20 mm

PCI Durapox® NT / NT plus
1 bis 20 mm (Epoxidharz)

O O o o

® empfehlenswert

3 bis 20 mm Fugenbreite, speziell
hochbelastbarer, zementarer
Fugenmértel:

m PCI Durafug NT

2 PCI Flexmértel ca. 3 Minuten reifen

lassen. Danach nochmals kurz aufrihren.

Fliesen verlegen

3 Zunachst mit der glatten Seite der
Stahlkelle eine dinne Kontaktschicht
auf den Untergrund aufkratzen.

4 Danach mit der Zahntraufel auf die
frische Kontaktschicht Mértel aufkdm-
men. Das Kleberbett moglichst in einer

Steinzeug Feinsteinzeug
o
o o
o o
o o

geeignet

2 bis 20 mm Fugenbreite, speziell
chemikalienbestandiger und wasser-
undurchléssiger Fugenmortel:

m PCI Durapox NT

m PCI Durapox NT plus

Richtung aufbringen. Nur so viel Mortel
aufkdmmen, wie innerhalb der klebeof-
fenen Zeit mit Fliesen belegt werden
kann. Prifung der klebeoffenen Zeit mit
Fingerkuppentest.

5 Fliesen und Platten mit leicht schie-
bender Bewegung im Kleberbett
ansetzen und ausrichten.

Glasfliesen/
-mosaik

etwas grob fiir Glasfliesen

zu grob fiir Glasfliesen

©)
©)

O bedingt geeignet

Elastische Fugen

m Bei der Anordnung von Fugen gelten
die zustandigen Merkblatter des
Zentralverbandes des Deutschen
Baugewerbes.

m Dehnfugen, Eckfugen (Boden/Wand)
und Anschlussfugen (Einbauteile/
Fliesenbelag, Holz/Fliesenbelag) elas-
tisch mit PCI Silcofug E oder
PCI Silcoferm S schlieBen.
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Bitte beachten Sie

m Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C
und Uber + 25 °C, bei starker Warme-
und Windeinwirkung verarbeiten.

m Beim Verlegen von Fliesen und
Platten an der Wand auf alten kerami-
schen Belagen im Innenbereich ohne
Nassbelastung muss die Kontakt-
schicht erhértet sein.

m Angemischter PCI Flexmortel ist
ca. 3 Stunden verarbeitbar.

Hohere Temperaturen verkirzen,
tiefere Temperaturen verlangern die
Verarbeitungszeit.

m Untergrinde aus Betonfertigteilen
bzw. Ortbeton missen mindestens
3 Monate (bei + 23 °C und 50 %
relativer Luftfeuchtigkeit) alt sein.

m Beim Verlegen von Fliesen auf
Heizestrichen ist das ZDB-Merkblatt
"Keramische Fliesen und Platten,
Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
beheizten zementgebundenen FuBbo-
denkonstruktionen" zu beachten.

m Bei saugfahigen Untergriinden
verkUrzt sich die klebeoffene Zeit
(Empfehlung: Grundieren mit
PCI Gisogrund).

m Bereits anziehenden PCI Flexmortel
nicht mit Wasser verdiinnen oder mit
Trockenpulver mischen.

m Bei der Verlegung von Belagen im
AuBenbereich ist entweder
PCI Flexmortel im kombinierten
Verfahren (Buttering-Floating) oder

Leistungserklarung

Die Leistungserklarung kann als pdf-Do-
kument unter www.pci-augsburg.eu/

der leichte standfeste FlieBbettmortel
PCI Nanoflott light bzw. bei zeitbe-
drangten Arbeiten sowie kihler
Witterung der schnelle FlieBbettmortel
PCI Rapidflott zu verwenden.

Der Untergrund muss ein Gefélle

von mind. 1,5 % aufweisen.

m Beim Verlegen von Fliesen und
Platten mit hohem Flachengewicht an
der Wand kann die Anmachwasser-
menge auf bis zu 340 ml/kg reduziert
werden. Dadurch ist kein Verkeilen
der Fliesen notwendig, es verkUrzt
sich jedoch die klebeoffene Zeit.

m Beim Verlegen auf alten Keramikbela-
gen im AuBenbereich oder bei
Dauernassbelastung (z. B. Dusch-
anlagen etc.) Sicherheits-Haftbriicke
PCI Polyhaft aufkdmmen.

m Um bei Mosaikbelagen spater eine
ordnungsgemaBe, fleckenfreie
Verfugung sicherstellen zu kdnnen, ist
es notwendig, dass der Verlegemortel
aus den Fugenkammern, auch bei
vorderseitig papierverklebtem Mosaik,
gleichmaBig tief entfernt wird.

m Geeignete Werkzeuge kénnen
bezogen werden z. B. bei
Collomix GmbH
HorchstraBe 2
85080 Gaimersheim
www.collomix.de

m Verschmutzte Keramik und Werk-
zeuge unmittelbar nach Gebrauch mit

produkte/leistungserklaerung
heruntergeladen werden.

Wasser reinigen, im angetrockneten
Zustand nur mechanisches
Abschaben mdaglich.

Lagerung: trocken, nicht dauerhaft
Uber + 30 °C. Angebrochene
Packungen sofort verschlieen.

Bei Verlegung von Fliesen und Platten an
Fassaden ist die DIN18515-1
"AuBenwandbekleidungen” zu beachten.
Dammstoff- und Leichtbauplatten
werden in der Regel im Punktklebe-
verfahren befestigt, wobei kleine
Unebenheiten im Untergrund bei der
Punktverklebung ausgeglichen
werden.

Hinweise der Dammplattengersteller
beachten.

PCI Flexmdrtel ist nicht zum
Verkleben von Perimeterddmmungen
auf Bitumendickbeschichtungen
geeignet.

Extrudierte Polystyrol-Schaumstoff-
platten mtssen auf der Rickseite mit
einer Drahtburste aufgeraut werden,
um eine gute Haftung zu erzielen.

Bei der Verklebung an Decken sind
schwere, groBformatige Platten
mechanisch zu fixieren.

Sind auf den Dammstoffplatten
weitere Beschichtungen vorgesehen,
so ist eine vollflachige Verklebung und
eine zusatzliche mechanische
Befestigung der Platten notwendig.
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Sicherheitshinweise

PCI Flexmdrtel enthalt Zement. Zement
reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmach-
wasser alkalisch; deshalb sind Hautrei-
zungen bzw. Verdtzungen von
Schleimh&uten (z.B. Augen) moglich.
Reizt die Atmungsorgane. Gefahr ernster
Augenschéden, deshalb Augenkontakt
und langerfristigen Hautkontakt vermei-
den. Staub nicht einatmen. Bei Berlhrung

mit den Augen sofort grindlich mit
Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
Bei Bertihrung mit der Haut beschmutzte
Kleidung sofort ausziehen und Haut so-
fort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Geeignete Schutzhandschuhe (z. B. nitril-
getrankte Baumwollhandschuhe) und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei
Verschlucken sofort arztlichen Rat

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,
Wittenberg, in Osterreich und in der
Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackun-
gen kdnnen entsprechend dem aufge-
druckten Symbol auf der Verpackung bei
DSD entsorgt werden.

Sortier- und Erfassungskriterien sowie ak-
tuelle Adressen lhrer regionalen

Telefonischer PCI-
Beratungsservice
fir anwendungs-
technische Fragen:

+49(821)5901-171

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax  +49 (8 21) 59 01-419

PCIl Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax  +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg
Fax  +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel.  +49(821) 59 01-0

Fax  +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

Entsorgungspartner erhalten Sie unter der
Fax-Nr. (08 21) 59 01-420 oder im In-
ternet unter www.pci-augsburg.eu/pro-

dukte/entsorgung-neu-ab-172013.html.

Weitere Informationen zur Entsorgung kénnen Sie den
Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entneh-
men.

PCI Augsburg GmbH 150 14001
Niederlassung Osterreich A
BiberstraBe 15 - Top 22

1010 Wien s
Tel.  +43(1) 5120417

Fax  +43 (1) 51 20 427

www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Im Tiergarten 7 - 8055 Zlrich
Tel.  +41 (58) 958 21 21
Fax  +41(568) 958 31 22
www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwen-
dungsbereiche unserer Produkte sind sehr unter-
schiedlich. In den Technischen Merkblattern kénnen
wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben.
Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Planer und Verarbeiter ist sind verpflichtet, die Eignung
und Anwendungsmaglichkeit flir den vorgesehenen

Technisches Merkblatt Nr. 129, Ausgabe Juni 2014. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungiiltig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de

einholen und Verpackung oder dieses
Technische Merkblatt vorzeigen. Darf
nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Chromatarm.

Giscode: ZP1

Weitere Informationen kénnen dem PCI-
Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Zweck zu prifen. Fiir Anwendungsfalle, die im Techni-
schen Merkblatt unter ,Anwendungsbereiche® nicht aus-
driicklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter
verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen.
Verwendet der Verarbeiter das Produkt auBerhalb des
Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne
vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er fiir evtl.
resultierende Schaden. Alle hierin vorliegenden Beschrei-
bungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhéltnisse,
Gewichte u. &. kdnnen sich ohne Vorankiindigung &an-
dern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Be-
schaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte
sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom
Empfénger unseres Produktes in eigener Verantwortung
zu beachten. Die Erwahnung von Handelsnamen anderer
Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieBt die
Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.
Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaf-
fenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen
keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigen-
schaften oder die Eignung des Produktes fiir einen kon-
kreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Fir unvollstédndige oder unrichtige
Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei
grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit)
gehaftet; etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungs-
gesetz bleiben unberiihrt.



